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Postup identifikace

 1. vizuální pozorování

 2. mikroskopické  

pozorování

 3. pozorování povrchu 

a charakteristických 

poškození
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Daguerrotypie 
(1839-1859)

 1. černobílý obraz, někdy 
lehce kolorovaný, vzhled 
zrcátka nebo pozitivního 
obrazu podle úhlu 
pohledu

 2. obraz bez bodového 
rozostření

 3. plochý lesklý povrch
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Ambrotypie
(1854-1862)

 1. černobílý obraz teplých 
tónů někdy lehce  
kolorovaný, podložka sklo

 2. obraz bez bodového 
rozostření obrazu

 3. povrch sklo, obraz 
viditelný ze spodní strany
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Ferotypie
(1856-1880, 1880-1930)

 1. černobílý obraz teplých 
tónů, někdy lehce 
kolorovaný, podložka 
železný plech 

 2. bodové rozostření 
obrazu, někdy viditelné 
praskliny nebo drobná 
koroze

 3. lesklý nebo pololesklý 
povrch 
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 1. barevný obraz živých 

barev, podložka sklo, 

často krytý krycím sklem

 2. bodové rozložení 

obrazu

 3. lesklý nebo pololesklý 

povrch ze strany vrstvy

Autochrom
(1907-1932)
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Slaný papír
(1841-1865, 1890-1910) 

 1. červeno-hnědé nebo 

žluto-hnědé zabarvení

 2. vlákna papíru, absence 

emulzní vrstvy, absence 

barytové vrstvy

 3. matný povrch, obraz 

na povrchu
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Kyanotypie
(1880-1920)

 1. modře zbarvený obraz 

v různých intenzitách 

a tónech 

 2. vlákna papíru, absence 

emulzní vrstvy, absence 

barytové vrstvy

 3. matný povrch, obraz 

na povrchu
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Platinotypie
(1880-1930)

 1. teplé nebo studené 

zabarvení, stabilní obraz 

 2. vlákna papíru, absence 

emulzní vrstvy, absence 

barytové vrstvy

 3. matný povrch, obraz 

na povrchu, transfer 

obrazu s oranžovým 

zabarvením
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 1. žlutavé zabarvení celé 

plochy, teplé tóny

 2. vlákna papíru pod 

emulzní vrstvou, absence 

barytové vrstvy

 3. lesklý a plochý povrch, 

tenký papír často nalepený 

na lepence 

Albumin, albuminový papír
(1851-1920)
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 1. teplé nebo nafialovělé 

zabarvení obrazu, někdy 

tónované zlatem, retuše 

na povrchu (obličej)

 2. tenká želatinová emulzní 

vrstva, tenká barytová 

vrstva, časté blednutí 

a změny barevnosti

 3. lesklý, pololesklý nebo 

i matný povrch

Želatina POP
(1885-1920)
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 1. teplé, studené nebo 

nafialovělé zabarvení 

obrazu, duhový efekt

 2. nejsou viditelná vlákna 

papíru, silná barytová 

vrstva, zrnka z barytové 

vrstvy

 3. lesklý a plochý povrch

Kolódium – lesklé
(1885-1920)
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 1. teplé nebo neutrální 

zabarvení obrazu, stabilní 

obraz, někdy tónovaný 

zlatem nebo platinou

 2. tenká emulzní vrstva, 

tenká barytová vrstva, 

čistý obraz

 3. matný nebo polomatný

povrch 

Kolódium – matné
(1894-1920)
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 1. neutrální zabarvení 

obrazu, může být různě 

tónovaný

 2. silná emulzní vrstva, 

barytová vrstva, lehce 

zrnitý obraz, nejsou 

viditelná vlákna papíru

 3. lesklý, pololesklý nebo 

i matný povrch, v tmavých 

místech stříbrná zrcátka

Želatina DOP
(1885-současnost)
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Ciba – chrom, Ilfochrom

 1. velmi čistý, ostrý 

a stabilní barevný obraz, 

značení výrobce, často 

kontakt s černým 

rámečkem

 2. čistý obraz, zobrazení 

v bodech až při 500x 

zvětšení

 3. lesklý nebo polomatný

povrch, při otáčení 

perleťový efekt (od 80 ) 
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 1. specifický tvar a rozměr, 

často značený - Polaroid, 

orámovaný obraz

 2. rozpitý obraz, někdy 

praskliny

 3. lesklý povrch

Polaroid
(1940 -)
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Chromogenní fotografie
(1935-současnost)

 1. barevný a ostrý obraz, 

starší fotografie blednou, 

mění barevnost,  podložka 

papír nebo RC, tříbarevná 

vrstva

 2. není vidět rastr ani 

body, nejsou viditelná 

vlákna papíru, barytová 

vrstva

 3. lesklý, matný 

i polomatný povrch
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Kolódiový negativ
(1851-1885) 

 1. černobílý negativní 

obraz specificky 

zabarvený, retuše, krytí 

ploch, otisk prstu v okraji, 

různé velikosti a síly skla

 2. není vidět rastr ani 

body, někdy jsou viditelné 

praskliny

 3. lesklý lakovaný povrch
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Želatinový negativ
(1873-1925,1970 , současnost)

 1. černobílý negativní 

obraz, retuše, krytí ploch,  

standardní velikosti skla

 2. není vidět rastr 

ani body

 3. reliéfní polomatný

povrch, lesklý pouze 

lakovaný povrch
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Fotomateriál s plastovou podložkou

 Plochý negativ

 Svitkový film 

 Kinofilm

 Promítací film

 Diapozitiv
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Fotomateriál s CN podložkou
(1880 -1950 )

 Nitrocelulózová 

podložka = vysoce 

hořlavý plast

 Silnější fólie, méně 

pružná

 Vyšší hmotnost

 Jemné prokreslení 

obrazu

 Často žloutne
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Fotomateriál s CA podložkou
(1930 -současnost)

 Acetátová podložka 

= bezpečný plast

 Tenčí plastová 

podložka

 Při degradaci vzniká 

kyselina octová; 

nebezpečný octový 

syndrom
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Fotomateriál s PET podložkou
(1990 - současnost)

 Polyethylentereftalátová

podložka = trvanlivý 

plast

 Velmi pevná fólie

 Vysoká trvanlivost 

v případě kvalitního 

zpracování a uložení
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Fotomechanické tisky

 Autotypie, polotón 

(halftone) 1885-

 Fotogravura 1880-

 Kolotypie 1869-1905

 Woodburytypie 

1864-1900

 Fotoreprodukční 

techniky tisku
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Ušlechtilé tisky

 Uhlotisk 1860-

 Gumotisk 1890-

 Olejotisk 1904-

 Bromolejotisk 1907-

 Carbro (nepřímý 

uhlotisk) 1919-
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Digitální tisky

 Inkoustový tisk 1970 -

 Laserový tisk 1976-

 Sublimační, 

termosublimační tisk

 Termotisky, plastické 

tisky

 Ofset

 Serigrafie (sítotisk)

 …
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